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Rozdiely interpretácie

Podmienky na 

uvádzanie  ETICS na trh

» CE označenie 

» Vyhlásenie výrobcu 

o parametroch

» Certifikát VK (2+) a o 

nemennosti parametrov (1)

» Počiatočná inšpekcia

» Priebežný dohľad 

» Európske Technické 

posúdenie (ETA)

» Európsky Hodnotiaci 

Dokument (EAD)

EAD 040083-00-0404

Podmienky na 

zabudovanie ETICS do 

stavby

» Splnenie podmienok 

výrobcu na uvádzanie 

výrobku ETICS na trh

» +

» Splnenie (národných) 

požiadaviek členskej krajiny 

(pokiaľ existujú)

» Splnenie podmienok 

výrobcu na uvedenie ETICS 

na trh neznamená 

automaticky splnenie 

podmienok na zabudovanie 

ETICS do stavby
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Európska legislatíva a predpisy ETICS

CE = ETApproval + ETAG 004                     do 1.7.2013 (CPD)

Súčasnosť od 1.7.2013 (CPR-2011)

CE = ETAssessment + ETAG 004                     do 31.10.2020

CE = ETAssessment + EAD 040083-00-0404   od 1.11.2020

Blízka budúcnosť- od 12/2025 do 1.11.2035 (CPR-2011) 

CE = ETAssessment + EAD 040083-01-0404

Budúcnosť  (Alternatíva 1) - najneskôr od 01.11.2030 (CPR-2024)

CE = ETAssessment + EAD 040083-02-0404

Budúcnosť (Alternatíva 2) - od xx.xx.202x (new CPR-2024)

CE = harmonizovaná norma EN 17 237
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Dôležité dátumy
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1.11.2024 Začiatok nadobudnutia platnosti CPR-2024

1.11.2025 Začiatok účinnosti CPR-2024

8.1.2026 Súčasná platnosť CPR-2011 a CPR-2024

Tvorba EAD-02 len v súlade CPR-2024

1.11.2030 Koniec použiteľnosti EAD-01 pre nové a 

modifikované ETA pod CPR-2011

1.11.2035 Koniec platnosti ETA vydané pod CPR-2011



Dôsledky novej CPR na EAD a ETA

Po účinnosti novej CPR (8/01/2026)

Publikácia EAD 040083-01-0404 (12/2025)

EAD 040083-01-0404 ostane v platnosti do 5 rokov po 

účinnosti novej CPR

ETA bude možné vydávať podľa EAD-01

ETA ostanú v platnosti 10 rokov

ETA podľa ETAG 004 prestanú platiť (od 8/01/2026)

V prípade žiadosti výrobcu/združenia výrobcov

Možnosť prípravy návrhu EAD 040083-02-0404

So zohľadnením požiadaviek nového nariadenia o spoločných            

ustanoveniach týkajúcich sa charakteristík súvisiacich so zmenou  

klímy, pokynov pre bezpečnostné pokyny, ktoré má poskytnúť 

výrobca, a strojovej čitateľnosti ETA.

Nahradí EAD-01

Následne nové ETA už len podľa EAD-02
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EAD 040083-00-0404

» Harmonizovaná 

špecifikácia

» Platnosť EAD-00 pre ETA 

do dátumu zverejnenia 

EAD 040083-01-0404  

» www.eota.eu/eads

EAD 040083-01-0404

» Podklad pre ETA aj po 

8.01.2026

» Platiť bude od dátumu 

zverejnenia EAD-01 v ÚV EK

» Nahradí EAD-00

» 1 ETA vydaná
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Stav EAD 040083-01-0404

EAD DP 20-04-1810 (20.07.2025-24.07.2025)

EAD 040083-01-0404 

24.07.2025

Schválený EK na citovanie v Úradnom vestníku EÚ 

6.10.2025

Konečný zoznam EAD-ov, ktorý sa má zverejniť

v rámci CPR_2011

Po zverejnení EAD 040083-01-0404 

nahradí EAD 040083-00-0404
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Podstatné zmeny v EAD-01 oproti EAD-00

EAD platí pre podmienky:

Hrúbka tepelnoizolačného výrobku od 15 mm do 400 mm pre lepené 

ETICS a od 20 mm do 400 mm pre mechanicky kotvené ETICS 

s doplnkovým lepením alebo čisto mechanicky kotvené ETICS,

Priemerná hodnota nasiakavosti základnej vrstvy alebo omietkového 

systému po 1 hodine < 1 kg/m2 v súlade s metódou  v prílohe E,

Maximálne hodnoty nasiakavosti tepelnoizolačného výrobku po 24 

hodinách čiastočného ponorenia podľa EN ISO 29767 metóda A: 

1 kg/m2,

Minimálna hodnota šmykovej pevnosti tepelnoizolačného výrobku 

podľa EN 12090: 20 kPa (pre lepený ETICS),

Minimálna hodnota modulu šmyku tepelnoizolačného výrobku podľa 

EN 12090: 1000 kPa (pre lepený ETICS),

Sklotextilná mriežka s pevnosťou v ťahu po starnutí v alkáliách 

najmenej 20 N/mm a najmenej 50 % pôvodnej hodnoty.
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Podstatné zmeny predmetu v EAD-01 oproti EAD-00

Pridanie omietkového systému pozostávajúceho 

u tenkých prefabrikovaných pásikov s maximálnou 

hmotnosťou 7,5 kg/m2 a maximálnou hrúbkou 7 mm 

(bez lepidla)

Pridanie nových pripevňovacích prvkpv – používanie 

s rôznymi spôsobmi inštalácie

EAD 330196-01-0604

EAD 330284-00-0604

EAD 331433-00-0601 

Injektované kotvy pre tepelné izolácie

EAD 330965-00-0601

Zamýšľané použitie ETICS sa definuje len pre ako šikmé 

zvislé plochy (±5° vzhľadom k zvislej rovine. Použitie 

ETICS k horizontálnej rovine nie sú predmetom EAD.
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Zmena v životnosti ETICS na 25 rokov*

*V kapitole životnosť výrobku ETICS 

definovaného podľa EAD-01 sa zvýšila životnosť 

ETICS pod EAD-01 z 25 na 50 rokov, a to iba pre 

ETICS s tepelnoizolačnými materiálmi, ktoré sú na 

trhu dlhšie obdobie, ako sú EPS a MW.

Životnosť ETICS pod EAD-01 pre ETICS s inými 

tepelnoizolačnými materiálmi ako sú EPS a MW 

ostáva 25 rokov.
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Podstatné zmeny v EAD-01 oproti EAD-00

Zlepšenie v metódach posúdenia:
Nasiakavosť tepelnoizolačného výrobku

Hydrotermálne správanie

Pretvorenie

Odolnosť proti nárazu

Vyjadrenie výsledkov prídržnosti a definícia kohézneho porušenia

Limity pre priepustnosť vodnej pary omietkového systému boli 

vypustené, pretože nie sú relevantné, metóda EN ISO 7783 určená

Skúška vyvlečenia kotiev (s čiastočnou odchýlkou ​​od EN 16382 na 

vykonanie menej náročnej skúšky) a statická skúška penového bloku

Pevnosť v šmyku a modul pružnosti v šmyku tepelnej izolácie (nová 

definícia rozmeru vzoriek oproti EN 12090)

Prídržnosť, pevnosť v šmyku, modul šmyku a správanie sa PU 

penového lepidla po expanzii

Odolnosť pripevňovacích prvkov proti vytiahnutiu z profilov

Tepelný odpor ETICS

Boli zavedené rozšírené pravidlá pre aplikácie
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Podstatné zmeny v EAD-01 oproti EAD-00

Vylepšenie a objasnenie viacerých definícií a technických 

popisov:

Mechanicky pripevnený ETICS s doplnkovým lepením

Čisto mechanicky pripevnený ETICS

Omietkový systém s prefabrikovanými pásikmi

Typ tepelnej izolácie

Typ povrchovej vrstvy

Finishing coat layer

Zlepšenie, objasnenie a zmena FPC pre:

Prefabrikované pásiky

Kotvy a profily

Dynamický modul pružnosti; schopnosť lepidla zadržiavať vodu; 

hustota čerstvej malty, zrnitosť pre pastu a kvapalinu, statický modul 

pružnosti, pevnosť v ťahu a predĺženie pri pretrhnutí pre základnú 

vrstvu boli vypustené.

Pre vytvrdené výrobky dodávané ako prášok boli zavedené normy 

pre pevnosť v ohybe a v tlaku.
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Zmeny pre tepelné izolácie podľa EAD-01

Minimálne údaje na opis tepelnoizolačných výrobkov 

v ETA sú: 

typ tepelnej izolácie, rozsah tolerancií rozmerov 

(menovite a triedy) v súlade s príslušnou technickou 

špecifikáciou výrobku, pevnosť v tlaku a pri 

posudzovaní reakcie ETICS na oheň aj reakcia na oheň, 

maximálna objemová hmotnosť a v prípade potreby 

spalné teplo. 

Okrem toho, ak je tepelnoizolačný výrobok citlivý na 

relatívnu vlhkosť a/alebo teplotu (pozri bod 2.2.13.2), aj 

rozmerová stálosť.
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Tepelnoizolačné materiály podľa EAD-01  
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Sledované parametrov tepelnej izolácie ako komponentu 

ETICS – súčasť DoP pre výrobcu ETICS

Prenesená zodpovednosť z výrobcu ETICS na výrobcu 

tepelnej izolácie

Reakcia na oheň EN 13501 

Nasiakavosť metóda A EN ISO 29767

Priepustnosť vodnej pary referenčná metóda

metóda B  EN ISO 7783 

alternatívna metóda

metóda A EN ISO 7783

Pevnosť v ťahu za sucha EN 1607

Pevnosť v ťahu za mokra 2.2.13.2 EAD 040083-01-0404 

po 7 a 28 dňoch .-

a v klimatickej komore pri (70 ± 2) °C a (95 ± 5) % RH

Pevnosť v tlaku EN 826
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Prenesená zodpovednosť z výrobcu ETICS na výrobcu 

tepelnej izolácie (TI)

Pevnosť v šmyku a šmykový modul pružnosti EN 12090

do hr. (vrátane) 60 mm – jednoduché skúšobné teleso

od hr. 60 mm – dvojité skúšobné teleso, 

do hr. (vrátane) 100 mm: rozmer vzorky (250x50x60-hrúbka TI) mm

od hr. 100 mm do 200 mm: rozmer vzorky 

(400x200x200-hrúbka TI) mm

pre izotropné materiály meranie v účinnom smere vlastnej tiaže

pre anizotropné materiály meranie v oboch smeroch

Dynamická tuhosť EN 29052-1 

Vzduchová nepriezvučnosť EN ISO 9053-1

Tepelná vodivosť a tepelný odpor Tab. 1.1.1.2 EAD 040083-00-0404

Tepelná vodivosť TI (λD v W/(m.K))

Tepelný odpor TI (Rizolácia v (m²K)/W) 

pre každú nominálnu hrúbku TI

min. deklarovať pre min. hrúbku TI
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ETICS s obkladom

Zostavy pre vonkajší tepelnoizolačný systém (ETICS) 

s panelmi ako tepelnoizolačný výrobok a nespojitými 

obkladovými prvkami ako vonkajším plášťom

» Platný aj po 8.01.2026

» Podklad pre ETA aj po 8.01.2026

» Požiadavky na TI:

» EPS (EN 13163)

» Min. pevnosť v šmyku: 20 kPa

» Min. modul pružnosti v šmyku: 

1000 kPa

» MW (EN 13162)

» TR80

EAD 040287-01-0404

» Nebude publikovaný 

pod CPR-2011 

» Návrh EAD-01 sa 

nedokončil

» Nenahradí EAD 

040287-00-0404
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Podmienky pre zabudovanie ETICS a komponentov 

ETICS do stavby

Sú určené v národných technických normách, ktoré majú 

charakter doporučujúci.

Licencie pre zhotoviteľov ETICS sa riadia podmienkami 

zavedenými v týchto technických normách alebo prijatými 

rozhodnutiami inštitúcii, ktoré licencie vydávajú.

Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa 

potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na 

overenie kvality vykonávaných stavebných prác na 

stavbách.
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Platné národné technické normy pre zabudovanie ETICS

STN 73 2901: 2023 Zhotovovanie vonkajších 

tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

STN 72 7221-1: 2015

STN 72 7221-2: 2015  EPS (TR100-CS(10)30))

STN 72 7221-3: 2015 XPS

STN 72 7221-4: 2020 MW (TR10-CS(10)30))

STN 73 2902:2025 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné 

systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie 

mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom

STN 73 0802: 2023 Požiarna bezpečnosť stavieb. 

Spoločné ustanovenia
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Tab. 1 STN 72 7221-4 

Skupiny výrobkov z MW podľa miesta zabudovania 

v stavebnej konštrukcii

Tepelná izolácia 

vo vonkajšom tepelnoizolačnom kontaktnom systéme 

s omietkou 

zaraďuje podľa použitia do podskupiny označenej F1

Maximálna hrúbka tepelnej izolácie pre F1 je 200 mm
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Tab. 2 STN 72 7221-4

Použitie jednotlivých typov výrobkov z MW 

v stavebných konštrukciách s minimálnymi 

požiadavkami na vlastnosti

Minimálne požiadavky pre skupinu F1:

Budovy s ETICS do výšky max. 30 m:

MW EN 13162-TR10-CS(10)30-SS10-GM500

Budovy s ETICS nad výšku 30 m:

MW EN 13162-TR15-CS(10)40-SS10-GM500

SS10 a GM500 sa podľa STN 72 7221-4: 2020 vzťahuje 

na hrúbku tepelnej izolácie 60 mm
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Východiská k zmene orientácie vlákna MW
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Zmena požiadaviek na zabudovanie ETICS s doskami  

MW EN 13162-TR10-CS(10)25

Významné hodnotiace parametre TI – stanovili sa s 

ohľadom na zmenu hrúbok:

Objemová hmotnosť

TR

CS(10)

SS v smere šírky dosky

SS v smere dĺžky dosky

SG v smere šírky dosky

SG v smere dĺžky dosky
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Posudzovaná MW v ETICS

Zvisle smerované vlákno 

(2 typy MW + 1 typ s CS(10)30 na porovnanie)

Na hrúbke 200 mm: najnepriaznivejšia

s min. hodnotami pevnosti v tlaku CS(10)25

s min. hodnotami pevnosti v ťahu TR

s min. hodnotami pevnosti v šmyku SS

s min. hodnotami pevnosti v šmyku GM
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Posudzované vlastnosti ETICS s MW

» Okrajové podmienky pri skúškach

» Hrúbka TI 200 mm

» Jednotný typ ETICS

» Jednotná kotva + jednotný rozširovací tanier

» Jednotné percento lepenia: min. 40 %

» Jednotný spôsob montáže: povrchová montáž kotiev
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Výsledky skúšok mechanických vlastností
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Skúška pretvorenia
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Výsledok skúšky pretvorenia
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Dynamická skúška vztlaku vetra
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Výsledky skúšok dynamického vztlaku vetra
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Výsledky skúšok vyvlečenia kotiev
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Záver č. 1 zo skúšok

Na zabudovanie do ETICS sa môžu použiť MW 

s vertikálnym smerovaním vlákien s parametrami

MW-TR10-CS(10)25 s max. hrúbkou 200 mm:

s min. SS10 v smere šírky dosky

s min. SS10 v smere dĺžky dosky

s min. GM500 v smere šírky dosky

s min. 80 % z deklarovanej hodnoty modulu 

pružnosti v šmyku (GM) v smere šírky dosky
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Záver č. 2 zo skúšok

Vhodnosť zabudovania v ETICS:

- na budovách max. do výšky 30 m, pričom sa požiadavky na 

SS10 a GM500 vzťahujú na hrúbku tepelnej izolácie do 200 mm 

(vrátane), 

- len povrchová montáž kotiev po celej ploche budovy,

- pripevnenie rozpernými kotvami musí byť na ploche ETICS 

nad úrovňou 18,0 m (vrátane) od terénu s použitím prídavných 

rozširovacích tanierov, 

- pripevnenie posledného radu dosiek rozpernými kotvami pri 

budovách nižších ako 18,0 m od terénu musí byť s použitím 

prídavných rozširovacích tanierov; použitie rozperných kotiev 

s rozširovacími taniermi sa na nižšej ploche nad terénom 

nevyžaduje,

- plocha lepenia MW/ETICS k podkladu : min. 40% 

- lepenie nie je možné nahrádzať iným materiálom ako je lepiaca   

malta definovaná výrobcom ETICS v ETA

.
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Závery z prezentácie

» Podmienky na zabudovanie ETICS nie sú tie isté ako 

podmienky na uvádzanie ETICS na trh

» Označenie CE výrobkov ETICS bude naďalej možné i pod 

CPR-2024 na podklade ETA a EAD 040083-00-0404/

EAD 040083-01-0404 až do roku 2030 (nie ETAG 004)

» Deklarácia výrobcu o parametroch ETICS ostáva 

v platnosti

» Požiadavky stanovené v technických normách na 

zabudovanie ostávajú v platnosti do vykonaní zmien

» Na zabudovanie sa odporúča rozšíriť použitie MW 

s vertikálne orientovaným vláknom

MW-EN 13162-TR10-CS(10)25-SS10-GM500*

za podmienok uvedených v záveroch zo skúšok 1 a 2

» Bola informovaná široká odborná verejnosť

» Vyžaduje sa zmena STN 73 2901, STN 73 2902 a STN 7221-4
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Štatistika ETA podľa výrobkových skupín PAC

k 11/2025
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