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Skúšobný predpis

EAD 040083-00-0404

» Európsky hodnotiaci dokument, skrátene EAD, je harmonizovaná technická 

špecifikácia, ktorú vypracovala EOTA ako základ pre vydávanie európskych 

technických posúdení (ETA).

» Ide o pokyn na vypracovanie európskeho technického posúdenia pre VONKAJŠIE 

TEPELNOIZOLAČNÉ ZLOŽENÉ SYSTÉMY (ETICS) S OMIETKOU

http://www.eota.eu
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Podstatné vlastnosti výrobku – skúšky na systéme

» Základná požiadavka na stavby 2: Bezpečnosť v prípade požiaru

» Požiarna odolnosť fasády

» Schopnosť ETICS horieť postupujúcim tlením

» Základná požiadavka na stavby 3: Hygiena, zdravie a životné prostredie

» Nasiakavosť

» Vodotesnosť: Správanie pri vlhkostných a tepelných zmenách

» Vodotesnosť: Správanie pri opakovanom účinku mrazu

» Odolnosť proti nárazu

» Priepustnosť vodnej pary

» omietkového systému

» tepelnoizolačného výrobku
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Podstatné vlastnosti výrobku

» Základná požiadavka na stavby 4: Bezpečnosť a prípustnosť pri užívaní

» Prídržnosť

» Pevnosť mechanického upevnenia (skúška priečneho posunu / pretvorenia)

» Odolnosť ETICS proti zaťaženiu vetrom

» skúška vyvlečenia kotiev

» statická skúška penového bloku

» dynamická skúška vztlaku vetra

» Základná požiadavka na stavby 5: Ochrana proti hluku

» Vzduchová nepriezvučnosť ETICS

» Základná požiadavka na stavby 6: Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla

» Tepelná odpor a súčiniteľ prechodu tepla
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Podstatné vlastnosti výrobku – skúšky na komponentoch

» Základná požiadavka na stavby 2: Bezpečnosť v prípade požiaru

» Reakcia na oheň

» Základná požiadavka na stavby 4: Bezpečnosť a prípustnosť pri užívaní

» Skúška pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky tepelnoizolačného výrobku

» Skúška pevnosti v šmyku a šmykového modulu v pružnosti ETICS

» Odolnosť pripevňovacích prvkov proti vyvlečeniu z profilov

» Ťahová skúška omietkového pásika

» Mechanické a fyzikálne vlastnosti mriežky

» Základná požiadavka na stavby 5: Ochrana proti hluku

» Dynamická tuhosť tepelnoizolačného výrobku

» Odpor proti prúdeniu vzduchu tepelnoizolačného výrobku
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Skúšky na systéme

Nasiakavosť (skúška vzlínavosti)
Skúša sa: - vystužená základná vrstva na TI

- omietkový systém na TI

Účel skúšky: - posúdenie vhodnosti systému (do 1 kg/m2 po 1 hod.)

- výber povrchovej vrstvy pre skúšanie vodotesnosti: (správanie pri 

vlhkostných a tepelných zmenách)

- potreba vykonanie skúšky správania pri opakovanom účinku mrazu
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Skúšky na systéme 

Vodotesnosť: Správanie pri vlhkostných a tepelných zmenách
Skúša sa: - fragment steny: plocha ≥ 6 m2, šírka ≥ 2,50 m, výška ≥ 2,00 m.

- 1 x základná vrstva, 2 x tepelná izolácia, 4 x povrchová vrstva, kot. prvky

- obdĺžnikové okenné otvory (0,4 x 0,6) m, 

Postup skúšky: 80 cyklov tepla/dažďa: 70°C po dobu 3 hodín

kropenie vodou po dobu 1 hod.

pauza 2 hodiny

5 cyklov tepla/chladu: 50°C po dobu 8 hodín

- 20°C po dobu 16 hodín

Posúdenie: - vydúvanie alebo odlupovanie vrstiev

- porušenie alebo výskyt trhlín medzi stykmi TI alebo profilmi ETICS

- oddeľovania povrchovej vrstvy/základnej vrstvy/omietkového systému

- trhlina so šírkou väčšou ako 0,2 mm
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Skúšky na systéme

Vodotesnosť: Správanie pri vlhkostných a tepelných zmenách
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Skúšky na systéme 

Vodotesnosť: Správanie pri vlhkostných a tepelných zmenách
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Skúšky na systéme 

Odolnosť proti nárazu
Skúša sa: - omietkový systém na fragmente steny

- malé vzorky (dosky TI s omietkovým systémom)

Postup skúšky: - nárazy tvrdého telesa (10 joulov): 1,0 kg guľa z výšky 1,02 m

- nárazy tvrdého telesa (3 jouly): 0,5 kg guľa z výšky 0,61 m

Posúdenie: - prítomnosť mikrotrhliny alebo trhliny v mieste nárazu

- prerazenie až k tepelnoizolačnému výrobku

- priemer nárazu
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Skúšky na systéme

Prídržnosť
Skúša sa: - omietkový systém a základná vrstva na fragmente steny

- lepiaca malta, základná vrstva a omietkový systém na malých vzorkách

Postup skúšky: - prídržnosť základnej vrstvy k tepelnej izolácii (po 28 dňoch)

- prídržnosť lepiacej vrstvy k bet. podkladu a k tepelnej izolácii

(po 28 dňoch, po 2 dňoch vo vode a 2 h sušenia a 7 dňoch sušenia

- prídržnosť po starnutí – omietkový systém (na fragmente steny 

alebo po 7 dňoch ponorenia vo vode a 7 dňoch sušenia)

- terče: 50 x 50 mm pre penové TI, 200 x 200 mm pre vláknité TI

Posúdenie: - najmenej 80 kPa pri súdržnom porušení alebo porušenie v TI

- najmenej 250 kPa pre prídržnosť lepiacej malty k bet. podkladu
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Skúšky na systéme

Pevnosť mechanického upevnenia (skúška pretvorenia)
Skúša sa: - najtenší a najhrubší tepelnoizolačný materiál 

- vzorka s rozmermi 1,0 x 2,0 m

Postup skúšky: - simulovanie sania vetra 2000 Pa cez penový blok

- napínanie cez výstuž kolmým ťahom rýchlosťou 1 mm/min

Posúdenie: - krivka zaťaženia a deformácie až do porušenia, 

- deformácia zodpovedajúca 

medzi pružnosti
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Skúšky na systéme 

Pevnosť mechanického upevnenia (skúška pretvorenia)
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Skúšky na systéme

Skúška vyvlečenia kotiev
Skúša sa: - najtenšia hrúbka TI

- vzorka TI s rozmermi minimálne 350 x 350 mm + kotevný prvok

Postup skúšky: - nalepenie TI na pevný podklad

- kotva prechádza stredom dosky alebo v styku dosiek

- ťahová sila (20 mm/min) pôsobiaca na koniec kotvy

Posúdenie: - hodnoty zaťaženia pri porušení v kN/kotva, 

- výsledok platí pre TI výrobok rovnakého typu s väčšou hrúbkou
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Skúšky na systéme 

Skúška vyvlečenia kotiev
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Skúšky na systéme

Statická skúška penového bloku
Skúša sa: - doska TI s rozmermi podľa výrobnej veľkosti a minimálnej hrúbky

- vytvorenie stykov okolo dosky pomocou výrezov z dosiek ≥ 150 mm

Postup skúšky: - nalepenie dosiek na pevný podklad

- kotvenie minimálnym počtom kusov kotiev na m2

- ťahová sila pôsobiaca cez penový blok nalepenom na vzorke

Posúdenie: - krivka zaťaženia/posunutia 

až do porušenia
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Skúšky na systéme 

Statická skúška penového bloku
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Skúšky na systéme 

Dynamická skúška vztlaku vetra
Skúša sa: - fragment steny s minimálnymi rozmermi 2,0 x 2,5 m

- zhotovenie celého omietkového systému

Postup skúšky: - kotvenie minimálnym počtom kusov kotiev na m2

- ťahová sila pôsobiaca cez saciu (podtlakovú) komoru

- pôsobenie cyklov s maximálnym saním W100% po 0,5 kPa

- každý cyklus je sprevádzaným závanmi (1000 W40%, 

400 W60%, 10 W80%, 4 W90%, 1 W100%)

Posúdenie: - zaťaženie Q v priebehu cyklu pred porušením vzorky

- sledovanie porušenia (zlomenie TI, oddeľovanie vrstiev v TI, odtrhnutie 

omietkového systému, vyvlečenie TI z upevňovacieho prvku, vytrhnutie 

upevňovacieho prvku z podkladu)
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Skúšky na systéme 

Dynamická skúška vztlaku vetra
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Skúšky na systéme

Dynamická skúška vztlaku vetra
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TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Studená 967/3, 821 04 Bratislava 

Tel: +421(2) 49228 111 

E-mail: info@tsus.sk

Web: www.tsus.sk

METROLÓGIA VVÚPS-NOVA

Studená 967/3 Studená 967/3

Tel: +421 (2) 49228 128 Tel: +421 (2) 49228 100

Mobil: +421 903 621 135 E-mail: vvups@tsus.sk

E-mail: metrologia@tsus.sk

Pobočka Bratislava Pobočka Nitra Pobočka Žilina Pobočka Prešov

Studená 967/3 Braneckého 1522/2 A. Rudnaya 2372/90 Budovateľská 3625/53

821 04 Bratislava 949 01 Nitra 010 01 Žilina 080 01 Prešov

Tel: +421 (2) 49228 201 Tel: +421 (37) 69249 11 Tel: +421 (41) 5683 405 Tel: +421 (51) 7732 631

E-mail: pob.ba@tsus.sk E-mail: pob.nr@tsus.sk E-mail: pob.za@tsus.sk E-mail: pob.po@tsus.sk

Pobočka Nové Mesto nad Váhom Pobočka Zvolen Pobočka Košice Pobočka Tatranská Štrba

Trenčianska 1872/12 Jesenského 15 Krmanova 848/5 Bellova 72/24

915 05 Nové Mesto nad Váhom 960 01 Zvolen 040 00 Košice 059 41 Štrba – Tatranská Štrba

Tel: +421 (32) 7712 416 Tel: +421 (45) 5335 872 Tel: +421 (55) 6226 171 Tel: +421 (52) 4484 520

E-mail: pob.nm@tsus.sk E-mail: pob.zv@tsus.sk E-mail: pob.ke@tsus.sk E-mail: pob.ts@tsus.sk

Ďakujem za pozornosť
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