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Rozborový úkol - Požární bezpečnost kontaktních 
zateplovacích systémů fasád (ETICS)
• Veřejná zakázka: České agentura pro standardizaci (ČAS) 

• Účel: podpora technické normalizace v ČR 

• Záměr: pro budoucí změny ČSN žádány relevantní informace (identifikace a 

analýza problematických oblastí, zkušenosti ze zahraničí), odborná diskuze a 

experimentální data, návrh úpravy příslušné ČSN 

• Doba řešení: 2022–2025

• Spolupráce: univerzity + průmysl + stát 

UCEEB, CZB (vč. AVMI + SEPS), VŠB-TUO, PAVUS, HZS ČR, TNK 27
II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025



Rozborový úkol – předmět zájmu
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Svislé požární pruhy 900 mm

Vodorovné požární pruhy 900 mm

Zdvojení ETICS



Technické připomínky CZB

• Technologie provádění - rozdíly ve způsobu zabudování tepelněizolačních 
výrobků ve skladbě ETICS, zvýšený prořez s vlivem na výměry tepelněizolačních 
výrobků, …

• Životnost a systémovost ETICS - rozdílné mechanicko-fyzikální vlastnosti 
střídaných tepelněizolačních výrobků, v certifikovaných skladbách odlišné 
součásti.

• Projekční příprava ETICS – vždy nelze konkretizovat výrobce zateplovacího 
systému = základní požární řešení,

• Technické dokumenty ze zahraničí – výška, poloha, přesah požárního pruhu, 
atd
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Výška a přesah horizontálního požárního pruhu

Provedení průběžného pruhu vnějšího zateplení třídy reakce na oheň 
A1 nebo A2 výška 900 mm v úrovni založení a nad otvory jednotlivých 
podlaží 
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Svislé požární pruhy

• v rámci jednoho objektu

• mezi jednotlivými stavebními objekty

• únikové cesty
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Rozborový úkol - velkorozměrové požární zkoušky
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Dřevěná hranice 
| smrkové 

hranoly | sbíjené 
350 kg | 3,5 MW 

| 60 min | bez 
hašení 

Hlavní křídlo
(8,6 × 3,5 m

Vedlejší křídlo 
(8,6 × 2 m) 

Sekundární otvor
(1,2 × 1,2 m)  

Otvor spalovací komory 
(2 × 1,9 m)
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Teplota 50 mm ± 5 mm před 
povrchem a ve středu tloušťky 
tepelného izolantu 
(140 termočlánků)

Na liniích V1, V2 a H1 
měříme nárůst teploty
∆T = max. 500 °C 
► současný návrh 
metodiky RISE 
∆T = max. 700 °C

Žhnutí (po zkoušce, pokles 
na 50 °C, 
max. 14 h)

Odkapávání a odpadávání  
(vizuálně)

Stav po odstranění omítky 
(vizuálně)



Zkušební vzorky ETICS
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zk2 | MVzk1 | EPS zk3 | EPS + pruh 200 mm zk4 | EPS + pruh 900 mm



Zkušební vzorky ETICS – v průběhu zkoušky
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zk2 | MVzk1 | EPS zk3 | EPS + pruh 200 mm zk4 | EPS + pruh 900 mm



Zkušební vzorky ETICS – po zkoušce
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zk2 | MVzk1 | EPS zk3 | EPS + pruh 200 mm zk4 | EPS + pruh 900 mm



Zkušební vzorky ETICS – bez vnějšího souvství
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zk2 | MVzk1 | EPS zk3 | EPS + pruh 200 mm zk4 | EPS + pruh 900 mm



Velkorozměrové zkoušky ETICS – výsledky
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SLEDOVANÝ PARAMETR
zk1
EPS

zk2
MV

zk3
EPS 

+ pruh 200 mm 

zk4 
EPS 

+ pruh 900 mm

TEPLOTY

Řada H1: ∆T = max. 500, resp. 700 °C (vertikální šíření) NE NE NE NE

Sloupec V1: ∆T = max.  500, resp. 700 °C (horizontální šíření) NE NE NE NE

Sloupec V2: ∆T = max. 500, resp. 700 °C (horizontální šíření) NE NE NE NE

Žhnutí NE ANO NE NE

VIZUALNÍ HODNOCENÍ

Saze v dutině – úroveň N+1 (sekundární otvor) ANO NE ANO NE

Saze v dutině – úroveň N+2 (nad sekundárním otvorem) ANO NE NE NE

Odkapávání
ANO 

(hořící)
NE

ANO 
(hořící)

ANO 
(nehořící)

Hoření před vzorkem (min.)
ANO

(5–30)
NE

ANO
(6–15 min.)

ANO
(16–22 min.)

Odpadávání „velkých“ částí (event. kolaps ETICS) NE NE NE NE



Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Probíhá diskuze na 
téma možný přesah 

požárního pruhu a jeho 
vzdálenost od ostění 

výplní otvorů
ve vybraných 

případech např. svislý 
pás oken, větší odstup 

oken, atd.



Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Z hlediska provádění a životnosti použít vhodný tepelněizolační výrobek na 
doplňkové plochy, které svým měřítkem plochy a tloušťky tepelněizolačního 
výrobku nemají vliv na šíření požáru
• Parapety stavebních otvorů
• zateplované plochy související s instalací stínicí techniky
• čela a boky lodžiových a balkonových desek
• horní líce atik pod oplechováním

Tato a další místa musí být posouzena z pohledu požární bezpečnosti stavby v 
požárně bezpečnostním řešení.



Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Ekvivalentní úpravou k požadavkům v 
odstavcích 3.1.3.2.a) a 3.1.3.3.a) této 
normy mohou být stávající řešení 
vyhovující zkoušce ČSN ISO 13785-1, 
pro něž bylo vydáno požárně 
klasifikační osvědčení, a to do tří let 
od vydání této normy.



Připravovaná revize ČSN 73 0810
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• Dokončení a odevzdání výsledků rozborového úkolu na ČAS - návrh 
úprav ustanovení ČSN 73 0810 do konce roku 2025

• Připomínkové řízení návrhu úprav ustanovení ČSN 73 0810 Technickou 
normalizační komisí TNK 27 … 

• Vydání a účinnost upraveného znění ustanovení ČSN 73 0810 pro 
navrhování a provádění ETICS v ČR … 
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.
Cech pro zateplování budov ČR, z.s.
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