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Rozborový úkol - Požární bezpečnost kontaktních 
zateplovacích systémů fasád (ETICS)
• Veřejná zakázka: České agentura pro standardizaci (ČAS) 

• Účel: podpora technické normalizace v ČR 

• Záměr: pro budoucí změny ČSN žádány relevantní informace (identifikace a 

analýza problematických oblastí, zkušenosti ze zahraničí), odborná diskuze a 

experimentální data, návrh úpravy příslušné ČSN 

• Doba řešení: 2022–2025

• Spolupráce: univerzity + průmysl + stát 

UCEEB, CZB (vč. AVMI + SEPS), VŠB-TUO, PAVUS, HZS ČR, TNK 27
II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025



Rozborový úkol – předmět zájmu
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Svislé požární pruhy 900 mm

Vodorovné požární pruhy 900 mm

Zdvojení ETICS



Aktuálně platná ČSN 73 0810 a zdvojení ETICS

Objekty 12 < h ≤ 22,5 m

• Požární pruh ETICS třídy na oheň A1 nebo A2 výšky minimálně 900 
mm v úrovni založení a nad otvory jednotlivých podlaží ve stávajícím i 
novém ETICS

Objekty h > 22,5 m

• V případě stávajícího ETICS třídy reakce na oheň B do výškové úrovně
h = 22,5 m nutná demontáž a provedení ETICS třídy reakce na oheň 
A1 nebo A2
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Aktuálně platná ČSN 73 0810 a zdvojení ETICS

Objekty h ≤ 22,5 m

• Stávající ETICS třídy reakce na oheň B 
s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1 
nebo A2 tloušťky min. 25 mm, sestava 
musí vyhovět ISO 13 785-1 a ISO 13785-2, 
nemusí se zasahovat do původní sestavy 
vnějšího zateplení
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Rozborový úkol - velkorozměrová požární zkouška

Zdvojený ETICS

• Stávající ETICS z EPS tloušťky 150 mm a nový ETICS celoplošně 
proveden s tepelněizolačního výrobku z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tloušťky 50 mm. V nadpraží přířez MV výšky 200 
mm na tloušťku původního i nového ETICS a v ostění otvoru 
spalovací komory a sekundárního otvoru přířez MV tloušťky 20 
mm.
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Zdvojený ETICS - schéma
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Nadpraží

Ostění

MV tl. 20 mm 
(v ostění)

Bariéra = MV tl. 150 mm 
a výšky 200 mm 

(prořez ETICS s EPS)

ETICS s MV tl. 50 mm (v ploše)

ETICS s MV tl. 50 
mm (v ploše)



Zkušební vzorek - rozpracovanost
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MV tl. 20 mm 
(v ostění)

ETICS s MV tl. 50 mm 
(v ploše)

Bariéra = MV tl. 150 mm 
a výšky 200 mm 

(prořez ETICS s EPS)

ETICS s EPS tl. 150 mm 
(v ploše)



Zkušební vzorek před a v průběhu zkoušky
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Před zkouškou V průběhu zkoušky



Zkušební vzorek po zkoušce

II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

Po zkoušce
Po odstranění vnějšího 

souvrství ETICS s MV
Po odstranění vnějšího 

souvrství ETICS s MV



Zkušební vzorek po zkoušce
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Mírně natavený 
povrch EPS

EPS bez 
degradace

Po odstranění 
ETICS s MV

Po odstranění vnějšího 
souvrství ETICS s EPS



Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Stávající ETICS s EPS 
maximální tloušťky 

150 mm

Nový ETICS s MV 
minimální tloušťky 

50 mm

Objekty 12 < h ≤ 22,5 m



Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Objekty 12 < h ≤ 22,5 m



Připravovaná revize ČSN 73 0810
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Objekty h > 22,5 m



Připravovaná revize ČSN 73 0810
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• Dokončení a odevzdání výsledků rozborového úkolu na ČAS - návrh 
úprav ustanovení ČSN 73 0810 do konce roku 2025

• Připomínkové řízení návrhu úprav ustanovení ČSN 73 0810 Technickou 
normalizační komisí TNK 27 … 

• Vydání a účinnost upraveného znění ustanovení ČSN 73 0810 pro 
navrhování a provádění ETICS v ČR … 
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.
Cech pro zateplování budov ČR, z.s.
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